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製 品 規 格 表 
 

 

 
 製品名 ショーボンド ＮＳ－４００ 

 

試 験 項 目 試 験 方 法 試 験 条 件 単  位 規 格 値 

容器の中の状態 JIS K5600 23℃ － 
かき混ぜたとき、塊が

なく、一様なこと 

混 合 性 JIS K5400※ 23℃ － 均等に混合すること 

作 業 性 JIS K5600 23℃ － 作業に支障のないこと 

乾 燥 時 間 JIS K5600 23℃ 時間 16以内 

可 使 時 間 JIS K5600 23℃ 分 30以上 

塗 膜 の 外 観 JIS K5600 23℃ － 
塗膜の外観が正常であ

ること 

     

     

     

      

     

     

      

※JIS K5600、JI K5601の制定に伴い該当する試験項目がないものについては JIS K5400の試験方法を引用 

日本下水道事業団編著「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」（令和 5年 3 月） 

付属資料 2 防食被覆材料に関する品質試験方法 2.3 塗布型ライニング工法の防食被覆材（素地調整必要）の品質試験方法に準拠 

 


